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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pulp merupakan bahan berupa serat berwarna kecoklatan yang diperoleh melalui 

proses penyisihan lignin dari biomassa. Pulp digunakan sebagai bahan baku untuk 

pembuatan kertas,  pulp tersebut berasal dari tumbuhan kayu maupun dari tumbuhan 

non kayu. Pulp merupakan bubur kertas yang digunakan untuk pembuatan kertas. 

Bahan baku dasar pembuatan pulp adalah selulosa dalam bentuk serat dan hampir 

semua tumbuhan yang mengandung selulosa dapat dipakai sebagai bahan baku 

pembuatan pulp. Bahan baku yang digunakan dapat berupa kayu  jarum maupun kayu 

daun lebar. Kayu jarum misalnya kayu pinus, kayu turi dan bambu, sedangkan yang 

termasuk kayu daun lebar misalnya jerami, eceng gondok dan rumput-rumputan. 

(Bahri, 2017). 

Kertas adalah bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi serat 

yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah alami, dan mengandung 

selulosa dan hemiselulosa (Dewi et al. 2015). Tanaman berlignoselulosa merupakan 

tanaman yang didalamnya terdapat selulosa, hemiselulosa, lignin dan zat ekstraktif 

(Suharto, 2017). Sumber tanaman ini bisa berasal dari tanaman berkayu (wood) dan 

non kayu (non wood). Pada umumnya kertas di buat dari serat tanaman berkayu atau 

tanaman yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. 

 Selama ini dalam pemenuhannya, kertas dibuat dari bahan baku kayu yang 

diketahui pertumbuhannya sangat lambat. Pertumbuhannya yang sangat lambat 

mengakibatkan kayu yang sebelumnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

kertas menjadi sangat berkurang. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab 

rusaknya kawasan hutan dunia dikarenakan penggunaannya yang berlimpah sedangkan 

pelestariannya membutuhkan waktu yang sangat lambat atau bertahun-tahun. 

Mengingat pertumbuhan yang sangat lambat ini dan kebutuhan akan kertas juga 

setiap tahunnya semakin bertambah, maka untuk mencapai target yang diminta oleh 

konsumen para produsen akhirnya melakukan illegal logging yang semakin 

memperparah keadaan hutan yang sudah mulai kritis. Demi menjaga kelestarian hutan 
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dan pohon-pohon dunia perlu dilakukan inovasi pembuatan kertas yang berbahan baku 

bukan kayu atau berbahan limbah, seperti batang Pisang, Eceng Gondok dan pelepah 

daun Rumbia.  

Batang pisang merupakan salah satu limbah (buangan) dari perkebunan pisang 

dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pulp, karena mengandung 

selulosa. Selulosa terdapat pada semua tumbuhan, dari pohon bertingkat tinggi hingga 

organisme primitive seperti lumut dan gangang. Hampir semua tumbuhan yang 

mengandung selulosa dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pulp (Bahri, 

2017). 

Pelepah pisang (Musa Paradisiaca) adalah salah satu bagian dari tanaman pisang 

yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Umumnya pelepah pisang dibuang dan 

dibakar yang menyebabkan penumpukan sampah. Pentingnya pengelolaan sampah 

dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah dan mengurangi proses pembakaran 

dengan cara pengumpulan,pengangkutan, dan pemprosesan daur ulang sampah. 

Pelepah pisang memiliki kandungan selulosa lebih dari 80% dan lignin yang rendah 

sebesar 2,97%. Berdasarkan nilai kandungan selulosanya maka pelepah pisang dapat 

digunakan sebagaii alternatif bahan baku pulp pengganti kayu (Bahri, 2017).   

Eceng Gondok merupakan tanaman yang perkembangbiakannya sangat cepat, 

sehingga keberadaannya tidak diinginkan oleh manusia karena dapat menutupi 

permukaan danau. Dilihat dari sisi lain Eceng Gondok mengandung selulosa/serat. 

Eceng gondok dalam keadaan kering memiliki kandungan kimia yang berupa selulosa 

60%, hemiselulosa 8%, dan lignin 17% (Pratiwi, 2020). 

Eceng gondok (Eichhornia crassipes) merupakan tanaman gulma di wilayah 

perairan yang hidup terapung pada air yang dalam dan mengembangkan perakaran di 

dalam lumpur pada air yang dangkal. Eceng gondok berkembangbiak sangat cepat, 

baik secara vegetatif maupun generatif. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif dapat 

berlipat ganda dalam 7-10 hari. Pemanfaatan serat eceng gondok sebagai bahan baku 

kertas juga telah dilakukan batang eceng gondok yang telah mengalami proses pulping 

dicampur dengan limbah kertas (Irianty et al.2013). telah melakukan chemical 

treatment batang eceng gondok menggunakan sodium chlorite dan sodium hydroxide 
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pada proses pulping dan tahap mechanical treatment serat yang sudah diolah dengan 

cara kimia dihaluskan ukurannya menjadi submicron. Sampai saat ini belum ada 

penelitian yang menitikberatkan pada karakterisasi struktur dan morfologi dari serat 

eceng gondok yang dihasilkan. 

Rumbia juga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bahan pembuat kertas 

selain batang Pisang dan Eceng Gondok. Pelepah daun Rumbia mengandung selulosa 

dan hemiselulosa yang cukup tinggi sehingga memiliki potensi yang besar untuk 

dijadikan sebagai salah satu bahan baku pembuatan kertas. Pelepah daun Rumbia 

mengandung 22,85% selulosa dan 11,95% hemiselulosa (Widiastuti, 2014). 

Dilihat dari komponen  masing-masing tanaman tersebut memenuhi syarat untuk 

dijadikan pulp dan kertas. Namun diperkirakan akan membutuhkan konsentrasi NaOH 

yang berbeda didalam  proses pembuatan pulp. Yang mana pada masing-masing  

tanaman  tersebut sudah ditentukan konsentrasi NaOH nya yaitu, tanaman Pisang 

memiliki konsentrasi NaOH sebesar 5%, Eceng Gondok 10%, dan Rumbia 15%. 

Proses ini merupakan salah satu proses pembuatan pulp dengan menggunakan metode 

kimia (Miati, 2015). 

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Pratiwi, 2020) tentang karakterisasi 

kertas seni berbahan baku dari lima spesies bahan  tanaman berligno selulosa membuat 

peneliti ingin melakukan penelitian tentang analisis sifat fisis kertas dari tiga bahan 

berbeda. 

Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan  penelitian dengan 

judul “Perbandingan Sifat Fisis Kertas Dari Pulp Berbahan Batang Pisang (Musa 

paradisiaca) Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) dan Rumbia (Metroxylon 

sagu)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan yang dikaji 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana kualitas pulp yang dihasilkan dari bahan batang Pisang, Eceng 

Gondok dan pelepah daun Rumbia. 
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2. Bagaimanakah sifat fisis masing-masing kertas dari bahan batang Pisang, 

Eceng Gondok dan pelepah daun Rumbia. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui kualitas Pulp yang dihasilkan dari bahan batang Pisang, 

Eceng Gondok dan pelepah daun Rumbia. 

2. Mengetahui sifat fisis masing masing kertas dari bahan batang Pisang, 

Eceng Gondok dan pelepah daun Rumbia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian tentang pembuatan kertas 

berbahan dasar tumbuhan non-kayu dan sebagai acuan penelitian selanjutnya 

tentang sifat fisis kertas. 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi peneliti, sarana pengembangan wawasan dan analisis tentang 

pembuatan kertas berbahan dasar tanaman non-kayu. 

2. Bagi masyarakat dan perindustrian, dengan dilakukannya penelitian ini 

dapat dijadikan motivasi sebagai peluang usaha dalam  pengolahan limbah 

tumbuhan menjadi kertas. 

1.5 Alur Penelitian 

Apabila dikaitkannya dengan apa yang telah peneliti jelaskan mengenai sifat fisis 

kertas dari bahan batang Pisang, Eceng Gondok dan pelepah daun Rumbia tidak akan 

luput dari alur penelitian. 

Berikut ini merupakan bagan alur penelitian dari penelitian ini tentang 

Perbandingan Sifat Fisis Kertas Dari Pulp Berbahan Batang Pisang (Musa paradisiaca) 

Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) dan Rumbia (Metroxylon sagu) yang disajikan 

pada Gambar 1: 
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                     Gambar 1. Alur Penelitian 
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